ANTONIO A. CHARRY V.

INGENIERO

SUELOS Y CIMENTACIONES ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA

OBRA AREA PARA 3 ALOJAMIENTOS EN BASE ANTINARCOTICOS POLICIA - TUMACO FECHA DICIEMBRE 2012

SONDEONo 1 SHELBYDE _ 0.60 A 0.80 SONDEONo 2 SHELBYDE 0.70 A 0.90 MTS. DE PROF.

CONTENIDO DE HUMEDAD DIMENSIONES DE LA MUESTRA
S# 1 S# 2
0.60 0.70
PROFUNDIDAD SHELBY mts. S# 1 S# 2
0.80 | 0.90 PROFUNDIDAD SHELBY MTS. 0.60 0.80 | 0.70 0.90
PESO VIDRIO + M. HUMEDA 79.6 48.8 |[ors.
DIAMETRO 5.10 cms. 5.10 cms.
PESO VIDRIO + M. SECA 63.0 29.8 |ors. o "
ALTURA 4.88 4,72 12.40 cms. | 12.00 cms.
CONTENIDO DE AGUA 16.6 19.0 |ors.
AREA 20.43 cms? | 20.43 cms?
PESO VIDRIO 0 0 grs.
VOLUMEN 253.31 cms® [ 245.14 cms®
PESO MUESTRA SECA 63.0 29.8 |ors.
PESO UNITARIO HUMEDO 1.91 grem®| 1.45 gricm®
% AGUA 16.6 | 19.0 26.3 63.8 |%
630 | 208 PESO UNITARIO SECO 151 grem®| 0.89  griem®
PESO MUESTRA 482.8 | 356.5 |ors.
LABORATORISTA R. RODRIGUEZ AREA CORREGIDA: A
1 - DEFOR UNIT.
LECTURA CARGA CARGA EN LECTURA DEFOR DEFORMACION DEFORMACION AREA CORREGIDA RESISTENCIA 1 - DEFORM
0.0001" Kars. MACION 0.001" TOTAL PULG. UNITARIA sz Kg/cmz ’
S# 1 SHELBY DE 060 a 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD
80 11.20 140 0.140 0.029 21.03 0.53 0.971
110 15.40 180 0.180 0.037 21.21 0.73 0.963
130 18.20 220 0.220 0.045 21.39 0.85 0.955
160 22.40 260 0.260 0.053 21.58 1.04 0.947
190 26.60 300 0.300 0.061 21.77 1.22 0.939
182 25.48 340 0.340 0.070 21.96 1.16 0.930
qu= 1.22 Kglcm?
S# 2 SHELBY DE 0.70 a 0.90 MTS. DE PROFUNDIDAD
56 7.84 140 0.140 0.030 21.05 0.37 0.970
77 10.78 180 0.180 0.038 21.24 0.51 0.962
90 12.60 220 0.220 0.047 21.43 0.59 0.953
110 15.40 260 0.260 0.055 21.62 0.71 0.945
125 17.50 300 0.300 0.064 21.81 0.80 0.936
119 16.66 340 0.340 0.072 22.01 0.76 0.928




qu=

0.80

Kglcm?
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SUELOS Y CIMENTACIONES ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA

OBRA AREA PARA 3 ALOJAMIENTOS EN BASE ANTINARCOTICOS POLICIA - TUMACO FECHA DICIEMBRE 2012

SONDEONo 3 SHELBYDE _1.00 A 1.20 SONDEONo 3 SHELBYDE 3.10 A 3.30 MTS. DE PROF.

CONTENIDO DE HUMEDAD DIMENSIONES DE LA MUESTRA
S# 3 S# 3
1.00 3.10
PROFUNDIDAD SHELBY mts. S# 3 S# 3
1.20 | 3.30 PROFUNDIDAD SHELBY MTS. 1.00 120 | 310 3.30
PESO VIDRIO + M. HUMEDA 34.1 62.2 |ors.
DIAMETRO 5.10 cms. 5.00 cms.
PESO VIDRIO + M. SECA 19.0 45.2 |grs. o n
ALTURA 4.84 413 12.30 cms. | 10.50 cms.
CONTENIDO DE AGUA 15.1 17.0 |ors.
AREA 20.43 coms®’ | 19.63  cms?
PESO VIDRIO 0 0 grs.
VOLUMEN 251.27 cms® [206.17 cms®
PESO MUESTRA SECA 19.0 45.2 |ors.
PESO UNITARIO HUMEDO 1.20 grem®*| 1.90 gricm®
% AGUA 15.1 17.0 79.5 37.6 |%
19.0 1 452 PESO UNITARIO SECO 0.67 gem’| 1.38  griem®
PESO MUESTRA 302.0 | 391.8 |grs.
LABORATORISTA R. RODRIGUEZ AREA CORREGIDA: A
1 - DEFOR UNIT.
LECTURA CARGA| CARGA EN LECTURA DEFOR DEFORMACION DEFORMACION AREA CORREGIDA RESISTENCIA 1 - DEFORM
0.0001" Kgrs. MACION 0.001" TOTAL PULG. UNITARIA cm? Kglem? )
S# 3 SHELBY DE 1.00 a 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD
50 7.00 100 0.100 0.021 20.86 0.34 0.979
70 9.80 140 0.140 0.029 21.04 0.47 0.971
80 11.20 180 0.180 0.037 21.22 0.53 0.963
95 13.30 220 0.220 0.045 21.40 0.62 0.955
110 15.40 260 0.260 0.054 21.59 0.71 0.946
102 14.28 300 0.300 0.062 21.78 0.66 0.938
SUELO ORGANICO qu= 0.71 Kg/cm2
S# 3 SHELBY DE 310 a 3.30 MTS. DE PROFUNDIDAD
68 9.52 140 0.140 0.034 20.32 0.47 0.966
89 12.46 180 0.180 0.044 20.53 0.61 0.956
112 15.68 220 0.220 0.053 20.74 0.76 0.947
125 17.50 260 0.260 0.063 20.95 0.84 0.937
140 19.60 300 0.300 0.073 21.17 0.93 0.927
132 18.48 340 0.340 0.082 21.40 0.86 0.918
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0.93

Kglcm?
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