ANTONIO A. CHARRY V.

INGENIERO

SUELOS Y CIMENTACIONES ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA

OBRA LOTES No 3y No 2 PREDIOS ALOJ. PERSONAL ERRADICACION MANUAL-TUMACO FECHA DICIEMBRE 2012

SONDEONo 3 SHELBYDE _ 0.80 A 1.00 SONDEONo 2 SHELBYDE 200 A 220 MTS. DE PROF.

CONTENIDO DE HUMEDAD DIMENSIONES DE LA MUESTRA
S#H3 S#2
0.80 2.00
PROFUNDIDAD SHELBY mts. S# 3 S# 2
1.00 | 2.20 PROFUNDIDAD SHELBY MTS. 0.80 1.00 | 2.00 2.20
PESO VIDRIO + M. HUMEDA 64.7 95.2 |ors.
DIAMETRO 5.10 cms. 5.10 cms.
PESO VIDRIO + M. SECA 50.3 77.0 |ors. " "
ALTURA 4.65 3.58 11.80 cms. 9.10 cms.
CONTENIDO DE AGUA 14.4 18.2 |ors.
AREA 20.43 coms®’ | 20.43  cms?
PESO VIDRIO 0 0 grs.
VOLUMEN 241.05 cms® [185.90 cms®
PESO MUESTRA SECA 50.3 77.0 |ors.
PESO UNITARIO HUMEDO 1.95 grem®| 1.96 gricm®
wacun —344 | 182 Tog6 [ o35 u
50.3 | 77.0 PESO UNITARIO SECO 1.51 grem®| 1.58 gricm®
PESO MUESTRA 469.0 | 364.0 |ors.
LABORATORISTA R. RODRIGUEZ AREA CORREGIDA: A
1 - DEFOR UNIT.
LECTURA CARGA CARGA EN LECTURA DEFOR DEFORMACION DEFORMACION AREA CORREGIDA RESISTENCIA 1 - DEFORM
0.0001" Kars. MACION 0.001" TOTAL PULG. UNITARIA sz Kg/cm2 ’
S# 3 SHELBY DE 0.80 a 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
33 4.62 80 0.080 0.017 20.79 0.22 0.983
52 7.28 100 0.100 0.022 20.88 0.35 0.978
70 9.80 140 0.140 0.030 21.06 0.47 0.970
90 12.60 180 0.180 0.039 21.25 0.59 0.961
110 15.40 220 0.220 0.047 21.44 0.72 0.953
105 14.70 260 0.260 0.056 21.64 0.68 0.944
qu= 0.72 Kglcm?
S# 2 SHELBY DE 200 a 2.20 MTS. DE PROFUNDIDAD
35 4,90 80 0.080 0.022 20.90 0.23 0.978
55 7.70 100 0.100 0.028 21.02 0.37 0.972
73 10.22 140 0.140 0.039 21.26 0.48 0.961
a0 12.60 180 0.180 0.050 21.51 0.59 0.950
105 14.70 220 0.220 0.061 21.77 0.68 0.939
100 14.00 260 0.260 0.073 22.03 0.64 0.927




qu=

0.68
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