ANTONIO A. CHARRY V.

INGENIERO
SUELOS Y CIMENTACIONES ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA
OBRA LOTE No 1 PREDIOS ALOJ. PERSONAL ERRADICACION MANUAL - TUMACO FECHA DICIEMBRE 2012
SONDEONo 1 SHELBYDE 2.80 A 3.00 SONDEO No SHELBY DE A MTS. DE PROF.
CONTENIDO DE HUMEDAD DIMENSIONES DE LA MUESTRA
S#1 S#0
2.80
PROFUNDIDAD SHELBY mts. S# 1 S# 0
3.00 PROFUNDIDAD SHELBY MTS. 2.80 3.00
PESO VIDRIO + M. HUMEDA 63.0 grs.
DIAMETRO 470 cms.
PESO VIDRIO + M. SECA 49.3 grs. - —
ALTURA 2.09 5.30 cms.
CONTENIDO DE AGUA 13.7 grs.
AREA 17.35 cms?
PESO VIDRIO 0 grs.
VOLUMEN 91.95 cms®
PESO MUESTRA SECA 49.3 grs.
| PESO UNITARIO HUMEDO 1.80 gricm®
% AGUA 13.7 27.8 %
49.3 | PESO UNITARIO SECO 1.41  grem®
PESO MUESTRA 165.3 grs.
LABORATORISTA R. RODRIGUEZ A

AREA CORREGIDA:

1 - DEFOR UNIT.

LECTURA CARGA CARGA EN LECTURA DEFOR DEFORMACION DEFORMACION AREA CORREGIDA RESISTENCIA

0.0001" Kars. MACION 0.001" TOTAL PULG. UNITARIA cm? Kg/cm2 1+ DEFORM.
S# 1 SHELBY DE 280 a 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
75 10.50 140 0.140 0.067 18.60 0.56 0.933
90 12.60 180 0.180 0.086 18.98 0.66 0.914
120 16.80 220 0.220 0.105 19.39 0.87 0.895
145 20.30 260 0.260 0.124 19.81 1.02 0.876
180 25.20 300 0.300 0.144 20.26 1.24 0.856
175 24.50 340 0.340 0.163 20.72 1.18 0.837
qu= 1.24 Kgl/cm?

S# 0 SHELBY DE 0.00 a 0.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
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